


Allgemeines:

Stroh ist aus ziemlich jeder Grasart herstellbar

Als Stroh wird der getrocknete Pflanzenteil zwisctwWurzel und
der Ahre bezeichnet

Uberwiegende Verwendung finden Weizen, Gersteetiaf
Roggen, Hirse und Sorghum, aber auch Schilf, Hogf&aths ect.

Die Halme haben eine rohrférmige Struktur, diedi@ Elastizitat
und die Reil3festigkeit verantwortlich sind

Der Luftraum im Rohr verleit dem Stroh die guten
Dammeigenschaften.

Stroh bestenht Gberwiegend aus Zellulose, Lignoh Kireselerde

Die Oberflache des Strohhalms wird durch einenldgdrophobe
(wasserabweisende) diinne Wachsschicht geschiitzt



Die alteste Anwendung von Stroh ist die Beimengunt
Strohhackseln zur Verstarkung und Erhéhung des
warmedammvermdgens von Lehm

Gebundene langhalmige Strohbundel fir die Dachderkun
weltweit bereits in der frlhen Geschichte der Mahst bekannt

Durch die Erfindung dampfgetriebener Strohballeapea Ende des
19. Jahrhunderts begann das Bauen mit Stroh itu&#n Die Ballen-
grofle bewegte sichvon Bx Hx L ca. 50 cm x 3@®5« 40 — 120 cm

Uberwiegend wurden nur eingeschossige Gebaudéetibei denen die
Wande die Lastabtragung der Dachkonstruktion Ulenea =
NEBRASKA-Stil (US-Patent aus 1880)

Erst Jahr 1936 wurde ein zweigeschossiges Strolthaus
Holzstandertragsystem errichtet, ausgefacht mi02&@izen-Strohballen
als Wandbaustoff und Dammmaterial.



- Stroh ist regional vorhanden
- Stroh ist nachwachsend

- Es ist wenig Energie zur Herstellung erforderlich
- CO, neutral

- Schaffung einer regionalen Wertschopfungskette

- Die Entsorgung ist unkompliziert (kompostierbar)
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Bel der Einholung einer Baugenehmigung ist zu bigch
Stroh ist kein zugelassener Baustoff!!!

Deshalb ist gemald Bayrischer Bauordnung
§ 22 ,Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten
Im Einzelfall

eine Genehmigung im Einzelfall erforderlich.

1. Warme- und Feuchteschutz

2. Brandschutz






-
13 Mai 2003 ‘

oligeng Wengar Bauplanung
& Gestatiung

Herm W, Wengar

Maritplstz 118

B4533 M;

z
diimmung mit Strohballen

By g dor  Fi-Nr, 9521 Gumpars-
dorf, Gemeinde Zuilam

T WP R

Sahs gaehrtar Harr Wanger,

gemEs Meam Aufirag i 28, D2 2003 wurde B0 dem Uberssndien Stronbaften des
Brandveralten nach DIN 4102-82 und dia Warmalaitfahighalt rach DiN 526812 gaprift

Die Ergednisea sing in den balkagenden Profbanchien H.2-034/03 und F 243003 u-
sammengef

Brandverhalten:

Die Prifung des Brandverhaitens des Oberbvachien Strohbalizns nach DIN 410282 im

Hoizprufrahman mit Drahtbespannung (Harfa®) end ainer Einbaurhdichia von ca. B0

kg/m® ergab Flammbéhen won 5 - 6 om. Da die Messmarks von 15 cm nicht ermaicht

m.’UE eﬂ_-lt der geprlfie Strohballen die Anforderungen an die Baustofklasse DIN
10252
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Wihrmeschutz:

D@ Mgy Oer WEMERIENighed nach DIN 52612-1 ergib bel 107 Milieternp
ainan Messwart von (6378 Wiim )

Mit gam Zuschiagswart for pflenzliche Fassrdammetafe sus Of N \u' 41081 Taballe 4
Zaile 4 yon 20 % argibl sich mn 4 Zuschlagewert van 0,045 Wiim

Fir das aben genannta Bauvorhanan (55 danar mit ainam Rechanwer der Wamelsiis-
gkt (Bemessungswert) von 0,045 Wim K] zu nechnen




Was ist zu beachten?!

- Eine geeignete Strohpresse muss verwendet werden
- Ballengrof3e ca. 35 x 50 x 90 cm

- Feuchtegehalt des Strohs ist entscheidend (<13 %)

- Zeitpunkt der Pressung (einen Tag nach Ernte)

- geringer Grunanteil / Verunkrautung erforderlich

- sehr geringer Kornanteil (Nagerschutz)
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Dachstuhlkonstruktion

Giebeldetall
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Dampfbremse aufbringen




Doppelsparren




Transport zum Dach




Einbau der Strohballen



Dammstoffhohe



Stroh glatten



Holzweichfaserplatte



Dachfenstereinbau



Fertigstellung des Projektes



Feuchte-Untersuchung



